
во-кредитную политику в условиях практически полного отсутст­

вия системы стимулирования экономического роста. 

В республике существует целый ряд нерешеавых проблем, наи­

более острыми из которых можно выделить: несбалансированность 

между объемами производства продукции и ее реализации как в 

целом по экономике, так нпо отдельяым ее отраслям; низкая рен­

табельность предприятий, особенно в сельском хозяйстве; высокие 

темпы инфляции. Показатели деятелъвости не при.ведены к еди­

ной системе, что не дает возможности комплексно оценить динами­

ку развития, а следовательно, выработать соответствующий адек­

ватяый комПJ1екс мер для обеспечения необходимого уровня эконо­

мического роста. 

Н. Ч. Горбач, В. Н. Неанцое, А.Н. Зоткин•, С.В. Сильченкое• 

БГЭУ (Минск) 

О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ РАБОЧЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для изготовления рабочей и спец.иальвой одежды используется 

широкий ассортимент совремевных материалов, которые должяы 

соответствовать универсальным и специальным требованиям. 

Удовлетворение потребностей во времени обеспечивается на­

дежностью одежды как в целом, так и его элементов. 

ФизичесJ<ая надежность обеспечивается определенным состоя­

нием материала, которое должно удовлетворить во времени сОО'l'­

ветствующие потребности человека. 

При воздействии физической среды происходит изнашивание 

текстильного материала, вследствие чего изменяются его потреби­

тельские свойства и происходит ухудшение удовлетворения по­

требностей. При физическом износе может наблюдаться постепен­

ное снижение уровня свойств или внезапный отказ. Указа.ив..ые из­

менекив могут происходить на различных этапах жизненного цик­

ла материалов: при хранении и транспортировании, а также при 

эксплуатации. Принципиальное различие физического износа ва 

этих этапах состоит в том, что при эксплуатации ресурс уровня 

свойств материалов расходУется производительно - ва удовлетво­
рение потребностей, а в других случаях - непроизводительно. 

При этом важно изучение степени удовле-rворения потребнос­

тей человека во времени в зависимости от первоначального уровня 

свойств и характера их изменения с течевие.м времени. 
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Надежность текстильВЪlх материалов, кроме факторов, влия­

ющих ва соответствующие свойства (волокввстый состав, струк­
тура витей, строение, отделка), зависит от правильности исполь­
зования материалов конкретного назначеs:ия в соответствии с 

условиями эксnлуатации. 

Физическая вадежяость текстильного материала зависит от его 

стойt<ости к воздействующим фаt<торам физической среды. Это воз­
действие чаще всего является комплексным. Однако в зависимости 

от вазвачевия и условий эксплуатации материалы подвергаются 
воздействию не всех, а определеJJВЪJХ факторов. 

В свлзи с этим целесообразно выделение отдельных факторов 

старения и износа и рассмотрение их влияния по отдельности. 

В зависимости от воздействующих факторов при хранеаия, 

транспортировании, подготовке к эксплуатации и вепосредственво 

эксплуатации материалов можно выделить: измевевия с течением 

времевв; факторы механические, физИt<о-химические, биологи­

ческие; комплексвое воздействие всех значащих для дав:вых усло­
вий эксплуатации факторов ва материал ко·нкретного назначения. 

В результате воздействия этих моментов происходят изменения ха­
рактеристик материалов: размеров, фор.мы, поверхности, структу­

ры, общее разрушение. 

Степень влияния ра.зличвых обстоятелъств физической среды 
на разрушение материалов зависит от условий эксплуатации, что 

связано с их назвачеrоsем. Влияние отдельных факторов физичес­
кой среды на снижение долговечности текстильных материалов 

раЗJIИ'Шо и результат этих воздействий веодина.ков. 
Средний калевдарвый срок службы текстильаых материалов 

зависит не только от первоначального уровня свойств, во и от тем­

пов, интенсивности расходования их ресурса. Эта интенсивность 

определяете.я условиями храпения, транспортирования и эксплуа­

тации. На каждый момент времеав можно говорить о первоначаль­

ном уровне свойства, израсходованном ресурсе (степе.аи износа) не­
зависимо от зтаnа жизненного цикла (хранения, транспортирова­

ния, эксплуатации) и оставшемся ресурсе. 

Для материалов, предназнвчевsых для рабочей и спеЦJfВ.ЛЬНОЙ 
одежды, требуется обеспечение максимально возможной физичес­

кой долговечности и безусловного выполнения своих защитв:ых 

функций. 
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